ROTGUSS- UND BRONZE

GC-CuSn7Pb (Rg 7) Neue Werkstoffbez.: CC 493 K (1090)
GC-CuSn12 (G-Bz 12) Neue Werkstoffbez.: CC 493 K (2.1052)

BUCHSEN
DIN 1705 (EN 1982) Lagerlangen ab 1000 mm
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